Таблица 1.6
Средние химические составы кварцевых песков и песчаников крупнейших месторождений Российской Федерации
	Месторождение


	Содержание оксидов, мас.%



	
	SiO2
	Аl2О3
	ТiO2
	CaO
	MgO
	K2O+Na2O
	Fe2O3
	п.п.п.

	Антоновское
	84,67
	11,0
	0,2
	0,28
	0,15
	1,00
	0,4
	2,3

	Великодворское


	98,70
	0,61
	Следы
	0,13
	0,12
	Следы
	0,12
	0,15

	Егановское


	
	
	
	
	
	
	
	

	(РГОК)


	97,60
	1,36
	0,076
	0,18
	0,02
	0,36
	0,18
	0,36

	Елшанское


	97,40
	0,90
	0,30
	0,30
	0,36
	0,25
	0,25
	0,24

	Ерофеевское
	97,11
	1,45
	0,12
	Следы
	Следы
	0,22
	0,47
	0,63

	Заозерное


	96,70
	1,72
	0,23
	0,14
	0,32
	1,10
	0,24
	0,15

	Игирминское


	97,87
	0,63
	0,12
	0,13
	0,26
	0,30
	0,33
	0,36

	Козловское


	96,70
	1,50
	0,04
	0,13
	0,10
	0,92
	0,20
	0,41

	Лукьяновское
	98,30
	0,77
	0,07
	Следы
	Следы
	0,34
	0,24
	0,28

	Мураевня
	97,60
	0,99
	0,09
	0,04 
	0,06
	0,13
	0,27
	0,82

	Потаскуйское


	85,12
	9,06
	0,43
	0,08
	0,06
	1,40
	0,99
	2,86

	Пурпейское


	97,34
	0,97
	0,15
	0,09
	0,19
	1,04
	0,13
	0,10

	Серное


	97,20
	0,64
	0,10
	0,24
	0,17
	0,09
	0,20
	1,36

	Ташлинское


	98,00
	1,28
	0,07
	0,06
	0,08
	0,14
	0,15
	0,24

	Туганское*


	98,90
	0,75
	0,06
	0,16
	0,06
	0,40
	0,04
	0,30

	Тулунское


	96,00
	2,70
	0,10
	0,12
	0,11
	0,49
	0,30
	0,18

	Черемшанское*


	99,30
	0,12
	0,01
	0,15
	0,05
	0,06
	0,10
	0,21

	Золотой остров
	96,75
	1,20
	0,009
	0.4
	Следы
	0,60
	0,31
	0,65

	* После обогащения.


21








